Eg ersmann

IN BEWEGUNG FUR KIES, SAND & BETON

DIN EN 13285 - Ungebundene Gemische - TL SoB-StB
- Sortenverzeichnis -

i E @enw,% Datum: Blatt-Nr.: 1/1
. Eggersmann GmbH & Co. KG & 2, 17.01.2014
Abteilung Kieswerke S %
Beutebrink . : Petrographischer Typ:
32689 Kalletal - Varenholz g 7 Wesersand und -kies
Zertifikat-Nr.: PZ-13285-14102 Werk: Lauenforde
Beschreibung der Korngruppen - Kennwerte
Sorten-Nr. 1 2 - - -
Korngruppe (KorngroBe) 0/8pP" 0/32 (FSS)
Kornform Sl g, Sl
KorngréBenverteilung OCy, OCyq,
KorngréBenverteilungsbereich Gy Gy
N Gehalt an Feinanteilen, maximal UF, UF;
Gehalt an Feinanteilen, minimal LFy LF\n
Anteil gebrochener Kornoberflachen Cwn Cur
Widerstand gegen Zertrimmerung 52, 57,
Widerstand gegen VerschleiB Mpe NR Mpe NR
Widerstand gegen Frost F, F,
') Bettungsmaterial
Lieferantentypische Kornzusammensetzungen (vom Lieferanten angegebener Wert S)
7 Sorten- Korn- Werktypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. ARRS 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 | 315
1
2
3 R
4
5 R

Erstellt und freigegeben:

H. Eggersmann
GmbH & Co. KG
Beutebrink

Stem&gﬁﬁw%ekr%%ﬂﬂf?‘ / Varenh

(Hersteller)

Eggersmann | Beutebrink | 32689 Kalletal-Varenholz | Telefon 05755-223 | info@egqersmann-kieswerk.de




